
 
ل سوکسینیک: عملکردهای مکانیکی و  امشتق شده از پلی  برپایه زیستیپذیر  اورتان انعطاف های پلیفوم

 صوتی 

 چکیده

دارند.    3گیر و ضربه  2، موانع صوتی1حرارتی عنوان عایق  ای به یورتان کاربردهای گستردههای پلی فوم

نموده  جدی ایجاد    4و تولید آن مشکلات زیست محیطی   نماید تقاضای بازار برای این مواد سالانه رشد می 

معمولی با یک   سنتزی ل ایورتان با جایگزینی جزئی یک پلی، چندین ترکیب فوم پلیپژوهشدر این   .است 

 5دوده صنعتی ثرات محتوای آب، افزودن  ا  آید.سوکسینیک به دست می   اسید   شده از  جدید ساخته زیستی  ل  اپلی

پلی نتایج نشان می س سوکزیستی  ل  او جایگزینی  دهد که افزودن  ینیک برخواص فوم بررسی شده است. 

به افزایش    که منجربطوریدهد  توجهی مورفولوژی فوم را تغییر می طور قابل ینیک بهسسوکزیستی  ال  پلی 

مورفولوژی سلول    دوده صنعتیاین، افزودن    برعلاوه   .گردد و افزایش خواص مکانیکی می   ت داخلیاتصالا

. در نتیجه، بهبود عملکرد عایق صدا در  گردد افزایش میفوم تراکم منجر به افزایش و   نماید را اصلاح می 

های  . با توجه به این ترکیب خاص از خواص مکانیکی و صوتی، فوم گردیده است مقادیر فرکانس بالا ثبت  

پذیر معمولی برای  یورتان انعطافهای پلیهای بالقوه فومعنوان جایگزین زیستی تولید شده ممکن است به 

در  و  آلودگی صوتی  ارتعاشات،  و هوا  کاهش  در صنایع خودروسازی  افزایش راحتی  در    نوردی نتیجه 

 نظرگرفته شوند. 

 .9ورتان یپلی ، 8، خواص مکانیکی 7ها ، فوم 6پلیمرهای زیستی و پلیمرهای تجدیدپذیر  کلمات کلیدی:

 گیری نتیجه

ل  امعمولی با پلیل  اپذیر با ترکیبات مختلف با جایگزینی جزئی پلیانعطاف  10PUهای  ، فومپژوهشدر این  

  ایجاد و افزودن آب نیز برای  دوده صنعتی    .گردیدند زیستی جدید ساخته شده از اسید سوکسینیک سنتز  

. همبستگی  قرار گرفت   استفاده مورد  با خواص فیزیکی و مورفولوژیکی بهبود یافته    یزیست   PUهای  فوم

مورد    12کاهش عبور ، و  11جذب ، مورفولوژی سلول، خواص مکانیکی، ضرایب  PUبین ساختار شیمیایی  

 که:  شود مشخص میپژوهش از این  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
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. وجود  دهد میها را افزایش  طور مثبت عملکرد فشاری فوم به   سنتز شدهال  جایگزینی جزئی پلی •

س شیمیایی  استری)ساختار  در  ت خپیوندهای  ) پلی   13اصلی   زنجیرهتر(  سبز  باعث 14BPال   )  

 شود. معمولی می   16SPال  های پلیمری در مقایسه با پلی زنجیره  15چقرمگی 

بر ساختار    CBتوان با اثر  یابد. این نتیجه را میکاهش می  17CB  ها با افزودن خواص فشاری فوم  •

با تعداد زیاد حفره بزرگ و    18PUCشیمیایی و توزیع اندازه سلول مرتبط دانست. در واقع، نمونه  

نشان داده شده    20FTIRشود که با تجزیه و تحلیل  مشخص می   19برتر   و اوره   آزاد   ورتانی افزایش  

 .است 

و در    21سلولی   جداره  کاهش یافته   ای با ضخامت نمونهایجاد  افزودن محتوای آب بیشتر منجر به   •

 . گردد نتیجه کاهش چشمگیر خواص فشاری می

تا  1000ها را در ناحیه فرکانس بالا )ینیک عملکرد جذب صدا فوم سسوک زیستی  ال  افزودن پلی •

حضور    همچنین هایی با اندازه کوچک و  دهد. احتمالاً به دلیل وجود حفرههرتز( افزایش می  6000

 . باشد هم پیوسته است که منجر به افزایش مقاومت جریان هوا مینافذ بهم  بیشتری از تعداد 

به این  گردد که  میدر ناحیه فرکانس بالا    صوتی جذب  باعث بهبود بیشتر  ،  CBافزودن   • احتمالاً 

 را افزایش دهد.  هاجداره سلول تواند ضخامت دلیل است که می 

ینیک  س سوکزیستی  ال  آمده با افزودن همزمان پلی دست های به برای فوم   بالا رفتن مقدار کاهش عبور  •

( و  22اتصالات داخلی افزایی ساختار مورفولوژیکی ). این امر به اثرات همگردید   مشاهده  CBو  

 . ه است شد  نسبت داده  PUCBچگالی فوم های  

  PUهای  فوم   ایجاد توان برای  و آب را می  BP  ،CBدهد که ترکیب بهینه از  این نتایج نشان می •

 .  بدست آورد پایدار با خواص مطلوب 
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