
 ییبر عملکرد گرما دهنده فاز رییاستفاده از مواد تغ ریتأث

 سرد میدر اقل رفعالیغ یدیخورش یهاگلخانه

 چکیده

در مناطق  داریپا یکشاورز یبرا رفعالیغ یدیخورش یهاگلخانه

 ییهادما با چالش میمهم هستند، اما در تنظ اریبس ریسردس

 یقابل توجه زانیمواجه هستند، به خصوص در شب که دما به م

 (1PCM) دهنده فاز رییرسد مواد تغی. به نظر مابدییکاهش م

و  رهیبا ذخ یحرارت یداریبهبود پا یبالقوه برا یحلراه

فاز  راتییدر طول تغ یحرارت یانرژ یادیز ریمقاد یآزادساز

ها در PCM بیباشد. در مطالعه حاضر به دست آمده است که ترک

فصل رشد  شیبه افزا رفعالیغ یدیگلخانه خورش کی یشمال وارید

دما را در طول فصل رشد از   نیانگیم نموده وروز کمک  48تا 

C◦ 12.1 به C◦ 24.8 از  یترعیامکان کشت گستره وسدهد و یم شیافزا

را  یارزشمند یهانشیب این مطالعه نماید.یمحصولات را فراهم م

 یدیخورش یهاها در گلخانهPCMدر مورد امکان استفاده از 

 یدر آب و هوا یانرژ یوردما و بهره میبهبود تنظ یبرا رفعالیغ

 دهد.یسرد ارائه م

 کلمات کلیدی

 یساز رهیذخ فانتقال حرارت ،یدیخورش یانرژ ،گلخانه یفناور

 .یبازده حرارت دهنده، فاز رییمواد تغ ،حرارت

 گیرینتیجه

                                         
1 Phase change material 



 یدیخورش یهادر گلخانه PCM بیکه ترک دهدیمطالعه نشان م جینتا

ها، آن یعملکرد حرارت شیافزا یروش موثر برا کی رفعالیغ

مورد  نیاستفاده از دو نوع پاراف در مناطق سردتر است. ژهیوبه

عملکرد  (C◦ 4 ذوب یماکان )ددتترا-nه ک گرفته قرار داد یبررس

 کینزد لیبه دل  (C◦ 10 ذوب یما)د پنتادکان-n نسبت به یتربه

رشد محصولات  یبرا ازیمورد ن یذوب آن به حداقل دما یبودن دما

که  دهدینشان م جینتادارد.  بالاتر آن ییگرما تیو ظرف یزراع

گلخانه  یمتوسط دما شیمنجر به افزا کاندتترا-n استفاده از

با عملکرد  پنتادکان-n هنوز هک یحال رد شود،یم C◦ 10-3 زانیبه م

. دهدینشان م را یبهبود،  PCMنسبت به عدم استفاده از ترنییپا

نماید یم نهیزم نیا در یمطالعه کمک ارزشمند نیا ،یبه طور کل

دهد یمحققان و دست اندرکاران ارائه م یرا برا یمهم یهانشیو ب

 یدیخورش یهاگلخانه یداریعملکرد و پا شیکه به دنبال افزا

توان یمطالعه را م یاصل یهاافتهی ت،یهستند. در نها رفعالیغ

 :دنموخلاصه  ریبا اظهارات ز

 کی رفعالیغ یدیخورش یهاگلخانه یشمال واریها در د PCMادغام •  

در مناطق  ژهیآنها به و یعملکرد حرارت شیافزا یروش موثر برا

 .سردتر است

تواند به یم رفعالیغ یدیخورش یها در گلخانه ها PCMادغام •  

 جیدهد، همانطور که در نتا شیفصل رشد را افزا یطور قابل توجه

روز را نشان  48تا  شینشان داده شده است که افزا یسازهیشب

 .دهدیم

نه تنها  رفعالیغ یدیخورش یهاها در گلخانه PCMاستفاده از •  

 داریپا یکردیدهد، بلکه رویم شیآنها را افزا یعملکرد حرارت

 .دهدیتوسعه محصول در مناطق سردتر ارائه م یو کارآمد برا



مطلوب رشد محصول،  یبه دما کیذوب نزد یبا دما PCM انتخاب •  

 یو عملکرد کل نمودهگلخانه فراهم  ستمیس یرا برا یشتریثبات ب

 هد.دیم شیآن را افزا
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