
 
پل   یار بس  یت کامپوز   یغشا برای پل/ یلوکسانسیل متیدی نازک  خون  با  سازگار    یسولفون 

 خارج از بدن   ییغشا رسانییژن اکس

 چکیده 

غشاها پل   یاگرچه  اول)1PDMS(  یلوکسانس یل متی دیمتراکم  که  یغشاها  ین ،    یستم س   ی برای 

بشدند استفاده    )2ECMO(بدن  از  خارج    ییغشا  رسانییژن اکس نشت پلاسما    یولوژیکیب  اثریی ،    یا بدون 

بزرگ،    یغشاضخامت    یل به دل  ینهمچنها  آن ،  دهند را نشان می   رسانییژن اکس  یند هوا در طول فرآ  ی آمبول

. در  نماید ی مواد کم را جبران م  یکیاستحکام مکان  که   دهند می نشان  نیز  را    یینیپا  2O/2COتبادل    یتظرف

متراکم    یهلا  یکابتدا با   (PDMS/PSF) سولفونیپل/یلوکسانس یل متی دیپل  یتکامپوز  یغشاها  ،پژوهش  ینا

PDMS 3بستر متخلخل    ینازک که بر رو  یاربسPSF  ند شد سنتز  پوشانده شده    یعال  یکیبا استحکام مکان  ،

مشخص    یکتماس استات  یه زاو  یری گزتا و اندازه   یل، پتانس SEM  ،EDS  ،TGA  هاییری گاندازه   باسپس  

  ی سازگار هم  یو عملکردها  2O/2COنفوذ    ی برا  یشترو ب  یو سطح  یساختار  هاییژگی و  یلو تحل  یهتجز.  شده

  PDMSمتراکم    یه که لا  دهد می نشان    یسازمشخص  یج . نتاد ش   یابی بر خواص ارز  سازییم عق  یرتأث  ینو همچن

  ی، حرارت  یداریده پاآمدستبه   یتکامپوز  یو غشاها  شده استپوشانده    PSFبستر    یرو  یتنازک با موفق  یاربس

آبگر  یسطح  یویالکترونگات نشان  یزیو  تجزدهند می   را  تحل  یه.  نشان    یلو  گاز  غشاهادهمی نفوذ  که    ید 

نفوذپذ   2O/2COتبادل    یت ظرف  یت کامپوز با  اتمسفر و    2700GPU ~  ینه به  2CO  یریکارآمد  در فشار 

م6 ~   یریپذ ینش گز نشان  ادهند.  ی را  بر  نشان    ی سازگار  هاییل و تحل  یهتجز   ین،علاوه  د که  دهمی خون 

  ی مورد بررس   یغشاها  یر با سا  یمشابه  ی خون  یسازگار  این پژوهش در    PDMS/PSF  یت کامپوز  یغشاها

برا  یندر هم  .د دهی نشان م اتوکلاو  بر عملکرد غشاها  یچبدون ه  ییغشا  یلیزاسیوناستر  ی حال،    ی اثر سوء 

 
1 polydimethylsiloxane   
2 extracorporeal membrane oxygenation 
3 polysulfone 



 
  PDMS/PSF  یتکامپوز  یکه غشاها  دهد ی م  نشان  هایافته   یناست. ا  یرپذ امکان  PDMS/PSF  یتکامپوز

اکتشاف و اصلاحات    ی را برا  یاساس   یهاو داده   دهند ی نشان م  ECMO  یستمدر س   یادی کاربرد ز  یلپتانس

 .د نماینی فراهم م یشترب

 . یلیزاسیوناستر  ی، ، همسازگار2CO  یری، نفوذپذ PDMS/PSF  یت کامپوز  ی، غشاهاECMOها:  کلیدواژه 

 گیری نتیجه

پوشش داده شده بر    PDMSمتراکم    یه لا  یکبا    PDMS/PSF  یتکامپوز  ی، غشاهاپژوهش   ین در ا

  یل و تحل  یهو تجز  یاتند. خصوصشد مرطوب سنتز    ییروش پوشش غشا  یقاز طر  PSFبستر متخلخل    یرو

  بسیار   یه لا  ینه با ضخامت به  PSFسطح    یرو   یتبا موفق   PDMSکه    دهد می نشان    EDSو    SEMتوسط  

مواد    یگاز عال  یرینفوذپذ   یتنازک ظرف  بسیار  یه. لاه استد ش پوشش داده    μm 0.6 ~  نازک در محدوده

PDMS  تضم نفوذپذ نماید ی م   ین را  با  د  یری ،  تا    ید اکسی گاز  اتمسفر  2700GPU ~کربن  فشار  و    در 

م  2O/2CO  ~6  یریپذ ینش گز نتای حفظ  آزما  یجشود.  از  پروتئ  یز همول  یهایشحاصل    ین، سرعت، جذب 

کلس  ی پلاکت  یچسبندگ زمان  نشان    یفیکاسیونو  غشاها  دهد می پلاسما    PDMS/PSF  یتکامپوز  یکه 

  ین، دهند. علاوه بر ای نشان م  یمواد تماس خون  یررا با سا  یایسه با هم و عملکرد ضد رسوب قابل مقا  یسازگار

طر  یی غشا  یلیزاسیوناستر ه  یقاز  نامطلوب  یچاتوکلاو  مورفولوژ   یاثر  عملکردها  یرینفوذپذ   ی، بر  و    ی گاز 

  یاتوکلاو روش   این بیانگر این است که  د، که  دهمینشان ن  PDMS/PSF  یتکامپوز  یغشاها  یهمسازگار

 ین. اباشد می   یو پزشک  یولوژیکی ب  ی غشا قبل از استفاده در کاربردها  سازییم از عق  یناناطم  ی برا  یرپذ امکان

  یستم استفاده در س   یبرا   یادی ز  یکاربرد   یلپتانس  PDMS/PSF  یتکامپوز   یکه غشاها  دهد ی نشان م  هایافته 

ECMO   دهند ی نشان م را. 
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